UNI STANDARD W-PYE PV250 S52V

Informacja techniczna wyrobu
Nr IT-CE-54.6/21/G  Data: 10.01.2021 Strona 1z2

1.

Nazwa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia
UNI STANDARD W-PYE PV250 S52V

Producent: ,IZOLACIJA MATIZOL" Sp. z o.0.
ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice

Specyfikacja techniczna: EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i wiasnosci.

Dokumenty zwigzanie:

% Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1434 - CPR — 0221 wydany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., jednostke notyfikowang nr 1434

< Deklaracja whasciwosci uzytkowych

Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie:

Papa asfaltowa zgrzewalna UNI STANDARD W-PYE PV250 S52V wykonana jest na osnowie
widkniny poliestrowo - szklanej. Asfalt modyfikowany elastomerem. Wierzchnia strona pokryta
gruboziarnistg posypka mineralng, spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
Do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na
sztywnym podtozu. Nie stosuje sie jako pokrycie jednowarstwowe, nie jest przeznaczona do
pokry¢ dachowych pod uprawy roslinne. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, nie podlegajace
drganiom i osiadaniu.

Zalecenia dotyczace montazu:

Pape UNI STANDARD W-PYE PV250 S52V nalezy mocowac do papy podktadowej metoda
zgrzewania na catej powierzchni, z zaktadem podtuznym ok. 8 cm i zaktadem poprzecznym
ok. 12 cm. Wyptyw masy powitokowej, o szerokosci ok. 1 cm $wiadczy o prawidtowym zgrzaniu
papy. Pape nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej +10°C, na suchym podtozu. W przypadku
niskich temperatur otoczenia, pape nalezy przechowywaé w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynosi¢ na dach bezposrednio przed montazem.

Informacja na temat pakowania, magazynowania i transportu:

Papa zwinieta jest w rolki o dtugosci 7,5 m i szerokosci 1 m. Rolki zapakowane sg na paletach
o wymiarach 120 cm x 80 cm. Ilo$¢ rolek na palecie: 20; ilos¢ m? na palecie: 150. Rolki papy
nalezy magazynowac i przewozi¢ w pozycji stojgcej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Pape nalezy chroni¢ przed wilgocig, dziataniem promieni UV
i wysokg temperatura.
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8. Deklarowane wiasciwosci
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
Wymiary
- dhugos¢ >75m i
L. szerokos$¢ >0,99 m (1,00 + 0,01) EN 1848-1
- prostoliniowos$¢ < 15mm/7,5m
2. | Grubo$¢ w pasie z posypka 5,2 mm £ 15% EN 1849-1
. . . ENV 1187
3. | Oddziatywanie ognia zewnetrznego NPD EN 1350125
. L, EN ISO 11925
4. | Reakcja na ogien Klasa E EN 13501-1
5. | Wodoszczelno$¢ 10 kPa EN 1928
Maksymalna sitg rozciggajgca
6. | - kierunek wzdtuz (700 £ 300) N/50mm EN 12311-1
- kierunek w poprzek (450 £ 200) N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
7. | - kierunek wzdtuz (30 £15) % EN 12311-1
- kierunek w poprzek (30 £ 15) %
8. | Odpornosc¢ na przerastanie korzeni NPD prEN 13948
9. | Odpornos¢ na obcigzenie statyczne NPD EN 12730
10. | Odpornos¢ na uderzenie NPD EN 12691
11. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem NPD EN 12310-1
12. | Wytrzymatosc¢ ztgcza na oddzieranie NPD EN 12316-1
13. | Wytrzymatos¢ ztgcza na Scinanie NPD EN 12317-1
Trwato$¢ — odporno$¢ na sptywanie po sztucznym EN 1296
14. starzeniu (30  10)°C EN 1110
15. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze < -5°C EN 1109
16. Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej > 80°C EN 1110
temperaturze
17. | Stabilno$¢ wymiaréw <05% EN 1107-1
18. | Przyczepno$¢ posypki (20 £ 10) % EN 12039
19. | Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 20 000 EN 13707




